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Sammendrag 
 

Temperaturutvikling og egenskaper i en betong styres av bindemiddelet. Ved å bytte ut deler 

av sementen med pozzolan er det mulig å påvirke den totale varmeutviklingen og 

temperaturutviklingen. Temperaturgradienter styres også i stor grad av bindemiddelet og 

konstruksjonens utforming. Høye herdetemperaturer og temperaturgradienter fører til 

spenninger som kan medføre riss. Målsettingen for denne oppgaven er å se på bindemiddelets 

og konstruksjonens påvirkning av herdetemperaturer, spenninger i en konstruksjon som et 

resultat av konstruksjonens herdetemperaturer vil også bli diskutert.  

 

Med hensyn til målsettingen i oppgaven gjennomføres det et litteraturstudium innen hvordan 

egenskapene i sement og pozzolaner påvirker temperaturutviklingen i betongen. Modeller 

som kan benyttes til å beregne temperaturforløp som f.eks. Arrhenius-funksjonen 

gjennomgås. Det gjennomføres blandinger i laboratoriet for å måle temperaturutvikling i 

betong med forskjellig mengde pozzolaner hvor trykkfasthet, temperaturutvikling og andre 

sentrale egenskaper måles.  Disse måledata benyttes til å beregne betongens 

egenskapsfunksjon tilhørende varmeutviklingen.  

 

Egenskapsfunksjonene til de forskjellige betongene blir brukt til å simulere varmeutviklingen 

og de tilhørende spenningene i en eksempelkonstruksjon som består av en bunnslabb med 

påstøpt vegg i programvaren ConTeSt Pro. 

 

Når egenskapsfunksjonene, temperaturutviklingen og resultatene fra simuleringen 

sammenlignes kommer det frem at det, ved å erstatte deler av sementen i en betong med 

pozzolan, er mulig å påvirke varmeutviklingen og redusere spenningene som kan gi riss. 

Konstruksjonens utforming vil også påvirke temperaturutviklingen. 
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Forord 
 

Da jeg skulle velge masteroppgave virket ”Temperaturutvikling i betong” som en spennende 

og utfordrende oppgave. Det har vist seg at dette ikke var feil og oppgaven har bydd på 

mange utfordringer både med laboratoriearbeid, teori og beregninger. Jeg har lært mye og 

opparbeidet ny kunnskap og forståelse om herdeteknologi og betongteknologi. 

 

Jeg vil gjerne takke min veileder, Kjell Tore Fosså, som har vært til stor hjelp med sin 
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Kakay for god hjelp på betonglabben og medstudent Jørgen Kirkemo for glimrende assistanse 

ved blanding og støping av betongblandingene. Jeg vil også takke Morten Fosaas og  

Anne-Berit Rasmussen for god hjelp med korrekturlesing. Til sist vil jeg takke min familie for 
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1. Innledning 
 

1.1 Hensikt med oppgaven 
Temperaturutvikling og egenskaper i en betong styres i hovedsak av bindemiddelet, ved å 

bytte ut deler av sementen med pozzolan er det mulig å påvirke den totale varmeutviklingen 

og temperaturutviklingen. Temperaturgradienter styres også i stor grad av bindemiddelet og 

konstruksjonens utforming. Høye herdetemperaturer og temperaturgradienter fører til 

spenninger som kan medføre riss. Målsettingen for denne oppgaven er å se på bindemiddelets 

og konstruksjonens påvirkning av herdetemperaturer. Spenninger i en konstruksjon som et 

resultat av konstruksjonens herdetemperaturer vil også bli diskutert.  

 

1.2 Prosjektbeskrivelse 
Det skal gjennomføres et litteraturstudium innen hvordan effekten av egenskapene i sement 

og pozzolaner påvirker temperaturutviklingen i betongen. Også modeller som kan benyttes til 

å beregne temperaturforløp, som f.eks. Arrhenius-funksjonen, gjennomgås som en del av 

oppgaven. Videre gjennomføres det en del blandinger i laboratoriet for å måle 

temperaturutvikling i betong med forskjellig mengde pozzolaner. Også trykkfasthet og andre 

sentrale egenskaper måles.  Disse måledata benyttes i beregninger og simuleringer av 

betongens egenskaper.  Beregningsdelen inkluderer beregning av spenninger i tverrsnittet og 

nær støpeskjøt. Et eget program vil bli benyttet for å simulere temperaturer i en gitt 

konstruksjon. I tillegg benyttes programmet for å beregne spenninger i tverrsnittet p.g.a. 

temperaturutviklingen med forskjellige typer sammensetninger av sement i kombinasjon med 

flygeaske og Microsilica. 

 

1.3 Metoder 
I denne masteroppgaven er det planlagt å prøve ut betonger med forskjellig typer sement med 

varierende mengder pozzolan. Herdetemperaturene til disse betongene skal registreres og 

trykkfastheten prøves. Deretter skal disse resultatene brukes i beregninger av 

herdetemperaturer og spenninger i en eksempelkonstruksjon ved hjelp av programvaren 

ConTeSt Pro.  
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1.4 Materialer 
I laboratoriearbeidet skal det blandes forskjellige betonger i henhold til program, støpes 

terninger til testing av trykkfasthet og støpes i herdekasser for å måle temperaturutviklingen i 

herdefasen.  

 

Materialene som brukes til å blande disse betongene er: 

 

Sement 

• Norcem Industri 

• Norcem Anlegg 

• Norcem Standard 

 

Pozzolan 

• Flygeaske 

• Elkem Microsilica 

 

Tilslag 

• Forsand 0-5 

• Forsand 5-8 

• Forsand 8-16 

• Forsand 11-16 

 

Tilsetningsstoff 

• Dynamon SX-N 
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1.5 Aktualitet 
I massive betongkonstruksjoner vil det oppstå høye herdetemperaturer og i forbindelse med 

disse også høye temperaturgradienter som kan medføre spenninger i konstruksjonen. Disse 

spenningene kan gi riss som svekker konstruksjonens kvalitet. For å forhindre dette er det 

ønskelig og ha lavest mulig herdetemperatur og lav temperaturgradient. 

 

Når sement og vann hydratiserer dannes det varme som fører til en temperaturøkning i 

betongens herdefase. Ved å bytte ut noe sement med pozzolan skal det være mulig å skape en 

lavere herdetemperatur og minske faren for riss.  

 

Dette gjør denne oppgaven spesielt aktuell da det stadig stilles strengere krav til kvaliteten i 

betongkonstruksjoner, maksimum tillatt herdetemperatur og temperaturgradienter. 
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2. Teori 
 

2.1 Sementens kjemiske oppbygning 
Når sement tilvirkes skjer dette ved å brenne kalkstein til klinker. Klinkeren blir blandet med 

små mengder kalsiumsulfat (gips) og finmalt til sement. |1| 

 

Typisk kjemisk oppbygning av klinkeren er: 

 

Tabell 1: Klinkerens kjemiske oppbygning. |1| 

CaO 60-67 % 
SiO2 17-24 % 

Al2O3 4-7 % 
Fe2O3 1,5-5 % 
MgO 1-5 % 
SO3 0,5-3,5 % 

K2O + Na2O 0,2-1,5 % 
 

Disse danner igjen de fire hovedfasene til klinker: |1| 

 

3CaO∙SiO2 = C3S = Trikalsiumsilikat 

2CaO∙SiO2 = C2S = Dikalsiumsilikat 

3CaO∙Al2O3 = C3A = Trikalsiumaluminat 

4 CaO∙Al2O3∙Fe2O3 = C4AF = Tetrakalsiumaluminoferitt 

 

2.2 Hydratisering 

2.2.1 Hydratisering av klinker 

Hydratiseringen skjer når vann blir tilsatt sementen, det skjer altså en kjemisk reaksjon 

mellom klinkerens fire hovedfaser, se 2.1, og vannet. |1| 

 

Når C3S og C2S reagerer med vann dannes kalsium silikat hydrat (C-S-H), og 

kalsiumhydroksid som vist i tabell 2 og 3. |1| 
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Tabell 2: Hydratiseringsreaksjonen til C3S. |1| 

2(3CaO∙SiO2) + 6 H2O → 3CaO∙2SiO2∙3H2O + 3Ca(OH)2 

Trikalsiumsilikat + Vann → C-S-H  + Kalsiumhydroksid  
 

Tabell 3: Hydratiseringsreaksjonen til C2S. |1| 

2(2CaO∙SiO2) + 4H2O → 3CaO∙2SiO2∙3H2O + Ca(OH)2 

Dikalsiumsilikat + Vann → C-S-H  + Kalsiumhydroksid  
 

Reaksjonen til C3A, tabell 4 og 5, er mer kompleks og reagerer først med gips og former 

ettringitt (C3A∙CaSO4∙31H2O) rundt overflaten av C3A-kornene, dette bremser den videre 

reaksjonen. Ettringitten er kun stabil så lenge det finnes gips som ikke har reagert i sementen. 

Når gipsen er brukt opp blir det mangel på sulfat og ettringitten vil forme monosulfat 

(C3A∙CaSO4∙12H2O). Dersom betongen nå blir utsatt for sulfat vil monosulfatet gå tilbake til 

ettringitt, og siden ettringitt er stavformede krystaller vil betongen bli utsatt for sprekking, 

dette kalles sulfatangrep. |1| 

 

Reaksjonen til C4AF er lik den til C3A ,som vises i tabell 4 og 5, men denne reaksjonen går 

betydelig langsommere. |1| 

 

Tabell 4: Dannelse av Ettringitt. |1| 

C3A + H2O + CaSO4∙2 H2O → C3A∙CaSO4∙31H2O 
Trikalsiumaluminat + Vann + Gips → Ettringitt 

 

Tabell 5: Dannelse av Monosulfat. |1| 

C3A + H2O + C3A∙CaSO4∙31H2O → C3A∙CaSO4∙12H2O 
Trikalsiumaluminat + Vann + Ettringitt → Monosulfat 

 

2.2.2 Pozzolanets reaksjon 

Pozzolan er en samlebetegnelse for silisiumholdige materialer som reagerer med 

kalsiumhydroksidet i sement. Flygeaske er et biprodukt av kullbrenning i kraftverk mens 

Microsilica er et biprodukt av smelteprosessen til silikon og ferrosilikon. Hovedforskjellen på 

Microsilica og flygeaske er bulkdensitet, partikkelstørrelse og innhold med reaktivt SiO2, se 

tabell 6. |10, 11, 12|  
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Tabell 6: Densitet, partikkelstørrelse og innhold av SiO2 i flygeaske og Microsilica.              

|1, Vedlegg D, Vedlegg E|  

 Microsilica Flygeaske  
Densitet 200-350 2300 [ kg/m3 ] 
Partikkelstørrelse <5 <45 [ μm ] 
SiO2 >90 >50 [ % ] 

 

Silikaen i pozzolanet er ikke-reaktivt med vann men reagerer med kalsiumhydroksidet, tabell 

7, som dannes under hydratiseringen av sement, se 2.2.1. Dette fører til en økt mengde 

sementpasta i betongen. Som vist i tabell 6 har Microsilica, i tillegg til høyt SiO2-innhold, en 

partikkelstørrelse som er mye mindre enn sement og flygeaske, den vil derfor gi en fillereffekt 

som vil øke styrken og redusere permeabiliteten i herdet betong og gi en seigere fersk betong 

med redusert blødning. |6, 10| 

 

Tabell 7: Reaksjonsforløpet til SiO2. |1| 

2SiO2 + 3Ca(OH)2 → 3CaO∙2SiO2∙3H2O 
Silika + Kalsiumhydroksid → C-S-H 

 

2.2.3 Hydratiseringsvarme 

Når klinkerens fire hovedfaser hydratiserer, se 2.2.1, blir det avgitt varme fra 

hydratiseringsreaksjonene. Ved full hydratisering er varmeutviklingen for hovedfasene 

omtrent som følger: |1| 

 

C3S = 500 [kJ/kg] 

C2S = 260 [kJ/kg] 

C3A = 900 [kJ/kg] 

C4AF = 300 [kJ/kg] 

 

C3S reagerer hurtig og påvirker derfor fasthetsutviklingen i tidlig herdefase mens C2S 

reagerer sakte og gir derfor et mye større bidrag til fasthetsutviklingen i sen herdefase, C2S er 

derfor nyttig i lavvarmesementer. C3A reagerer veldig raskt og vil føre til herding innen 

minutter, gips blir derfor tilsatt sementen for å danne ettringitt rundt C3A kornene og retardere 

reaksjonsforløpet. C4AF har en sein reaksjon og bidrar lite til fasthetsutviklingen. |1| 
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Typisk varmeutvikling ved full hydratisering av Portlandsement er fra 400kJ/kg – 500kJ/kg. 

Dette varierer også med finheten på sementen og den kjemiske sammensetningen. |1| 

 

2.3 Temperaturutvikling i betong 

2.3.1 Betongens varmeutvikling 

Varmeutviklingen i en betong avhenger av hydratiseringsvarmen i sementen, se 2.2.3. En full 

hydratisering av sementen i en betong er umulig, dette fordi hydratiseringsgraden avhenger av 

tilgjengelig vann. Hydratiseringsprosessen fører til at sementkornene blir innkapslet i C-S-H, 

den videre hydratiseringen avhenger da av hvor diffusjonstett sementpastaen er. En finkornet 

sement har større diffusjon enn en grovkornet og vil derfor oppnå høyere hydrasjon. Siden 

hydrasjonen er avhengig av tilgjengelig vann vil en betong med lavt v/c-tall gi lavere 

hydrasjon enn en med høyt v/c-tall. |1| 

 

Hydratiseringshastigheten vil variere med sementens kjemiske sammensetning og finhet, den 

vil også bli påvirket av temperaturen, se 2.3.3. Det er også mulig å påvirke 

hydratiseringshastigheten ved bruk av tilsetningsstoffer, selv om dette er i liten grad, derimot 

vil den ikke bli påvirket av v/c-tall. |7| 

 

Hydratiseringsgraden, α, er et uttrykk for hvor stor del av sementen som er hydratisert ved et 

gitt tidspunkt og kan også uttrykkes ved hjelp av hydratiseringsvarme eller masse av ikke-

fordampet vann. |1| 

 

Hydratiseringsgraden, α: 

 

𝛼 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑂𝑝𝑝𝑟𝑖𝑛𝑛𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

=
𝑚𝑤𝑛

𝑚𝑤𝑛,𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡
=

𝑄
𝑄∞

 

 

Klinkerens fire hovedfaser har forskjellige reaksjonshastigheter og varmeutviklinger, se 2.2.3, 

noe som fører til at betongen blir tilført forskjellige varmemengder ved forskjellige tidspunkt. 

Varmeutviklingen i betongen blir derfor delt opp i 5 forskjellige reaksjonsperioder som vist i 

figur 1. |1| 
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Fig 1: Varmeutviklingens 5 reaksjonsperioder. |1| 

 

S I: 

 

Direkte etter at vann er tilsatt sementen skjer overflatereaksjonen til klinkeren. 

Storparten av varmen som oppstår i denne perioden, som varer i 10-20 min, kommer 

fra ettringitt-dannelse rundt C3A. 

 

S II: 

 

Dette er en hvileperiode som varer i 2-4 timer, kan påvirkes av tilsetningsstoffer. 

Oppløsning av kalsiumhydroksid fortsetter i denne perioden inntil det når et nivå 

som vil aktivere hydreringen av C3S. 

 

S III: 

 

Dette er akselerasjonsperioden hvor hydratiseringshastigheten øker gradvis og 

herdingen starter. Denne perioden er i hovedsak styrt av C3S og vil vare i ca. 5-10 

timer ved 20°C. Hydratiseringshastigheten vil variere ved varierende temperatur og 

maksimal hastighet er på slutten av perioden. 

 

S IV: 

 

Dette er retarderingsperioden hvor C-S-H binder vannet i betongen, former seg som 

større faststoff på overflaten av C3S og mellom klinkerkornene. De indre 

transportprosessene minker, dette gir kontroll på den indre diffusjonen og 

hydratiseringshastigheten minker. 

 

S V: 

 

Dersom gipsen er blitt brukt opp i de tidligere reaksjonene vil C3A og ettringitt 

danne monosulfat og gi en topp i varmeutviklingen. 
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2.3.2 Konstruksjoners varmetap 

Dersom det ikke overføres varme mellom konstruksjonen og omgivelsene (Q=0) vil det være 

en adiabatisk prosess. I en adiabatisk prosess kan varmeutviklingen føre til en 

temperaturøkning, gjerne på over 60 °C. En tykk konstruksjon vil ha mindre varmetap til 

omgivelsene enn en tynn konstruksjon. Den tykke konstruksjonen vil derfor oppnå en høyere 

kjernetemperatur. Dette vil også være tilfelle for en godt isolert betongkonstruksjon kontra en 

uisolert konstruksjon. Samtidig vil varmetapet i overflaten være større enn i kjernen, noe som 

påvirker temperaturgradienten, se 2.4.2. |1, 4, 13|  

 

Adiabatisk temperaturøkning i betong, ∆θ; 

 

 

∆𝜃 =
𝑄∞ × 𝐶
𝜌 × 𝑐𝑏

 

 

 

∆θ = Temperaturøkning [ °C ] 

Q∞ = Utviklet varme pr. enhet sement [ kJ/kg ] 

C = Sementinnhold [ kg/m3 ] 

ρ = Spesifikk varmekapasitet i fersk betong (1,09) [ kJ/kg∙°C ] 

cb = Densitet betong [ kg/m3 ] 

 

2.3.3 Arrhenius-funksjonen 

For å beskrive relasjonen mellom kjemisk aktivitet og temperatur i en reaksjon benyttes 

Arrhenius-funksjonen. Den gjør det mulig å bestemme hydrasjonshastighet, H(θ), 

aktiviseringsenergien, E(θ), ved en gitt temperatur, θ, og modenheten, M. |1, 2, 3| 

 

Arrhenius-funksjonen: |14| 

 

𝑘 = 𝐴 × 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅×𝑇 
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Hvor: 

 

k= Hastighetskonstant 

A= Frekvens faktor 

Ea= aktiviseringsenergien 

R= gasskonstant, 8,314 J/mol∙°C 

T= temperatur i kelvin 

  

Når vi ser på temperaturutviklingen i betong er dette over et begrenset temperaturområde, 

frekvensfaktoren A vil da være konstant. |2|  

Hastighetskonstanten k representerer hydrasjonshastigheten, H(θ). Aktiviseringsenergien, Ea, 

er avhengig av temperatur og vil derfor bli omtalt som E(θ).  

 

𝑘 = 𝐻(𝜃) 

𝐸𝑎 = 𝐸(𝜃) 

 

Videre vil vi at hydrasjonshastigheten defineres som 1,0 temperaturen 20 °C, det krever at 

T=0 og A=1,0. 

 

 

𝑇 = 𝜃 →
1
𝜃

= �
1

293
−

1
273 + 𝜃�

 

 

 

𝐴 = 1,0 

 

 

→ 𝐻(20) = 1,0 

 

Innsatt gir dette: 

 

𝐻(𝜃) = 𝑒
𝐸(𝜃)
𝑅 ×� 1

293−
1

273+𝜃�  
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Modenheten, M, beskriver den virtuelle alderen til en gitt betong. Ved å integrere 

hydrasjonshastigheten ved en gitt temperatur med hensyn til tid får vi modenheten. |1| 

 

 

𝑀 = � 𝐻(𝜃)𝑑𝑡
𝑡

𝑡0
 

 

 

𝜃 = 𝜃(𝑡) 

 

 

2.3.4 Fourier´s ligning 

I en betongkonstruksjon, system, hvor det blir utviklet hydratiseringsvarme, vil det alltid være 

en overføring av varme, Q, mellom systemet og omgivelsene. Dersom det ikke er 

varmeoverføring (Q=0) er det en adiabatisk prosess, se 2.3.2. Varme som blir overført til et 

system er positiv mens varme som overføres fra systemet er negativ. For å se hvor mye varme 

et system avgir må vi integrere varmeoverføringen over tiden t, dersom vi deriverer vil vi få 

hastigheten på varmetransporten. |3| 

 

Mengden varme som blir overført fra et system er da:  

 

� 𝑄𝑑𝑡 = 𝑄1−2
𝑡2

𝑡1
 

 

Den totale varmeoverføringen vil være: 

 

� 𝑄𝑑𝑡 = 𝑄∞
∞

𝑡0
 

Varmeoverføringshastigheten er: 

 

𝑄´ = �̇� =
𝑑𝑄
𝑑𝑡
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Varmeoverføring er transport av energi p.g.a. temperaturforskjeller i forskjellige materialer. 

Denne varmeoverføringen skjer mellom nærliggende molekyler. Molekyler med høyere 

energi enn gjennomsnittet vil overføre energi til molekyler med lavere energi enn 

gjennomsnittet. Dette bytte av energi kalles varmeledning og øker når temperaturforskjellen 

øker. Denne varmeoverføringen er uttrykt i Fourier´s ligning. |3, 4| 

 

Fourier´s ligning i en dimensjon: |4| 

 

𝑄´ = −𝑘𝐴
𝑑𝑇
𝑑𝑥

 

 

k=Materialets konduktivitet 

A= Massens areal  

 

Fourier´s ligning i to dimensjoner for betong: |15| 

 

𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇
𝜕𝑡

= 𝑘 �
𝜕2𝑇
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑇
𝜕𝑦2

� + 𝑄´ 

 

ρ= betongens densitet 

Cp= betongens varmekapasitet 

k= betongens konduktivitet 

T= temperatur 

t= tid 

Q´= indre varmeutvikling 

 

2.3.5 Påvirkning av temperatur 

Omgivelsestemperaturene i herdefasen vil påvirke hydratiseringen. Som vist i figur 2 vil 

hydratiseringshastigheten, H(θ), som er definert til 1,0 ved 20 °C, minke ved lavere 

temperaturer og øke ved høyere temperaturer. |1| 
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Fig 2: Temperaturpåvirkning av hydratiseringshastigheten. |1| 

 

Samtidig vil aktiviseringsenergien, E(θ), som er konstant over 20 °C, øke når temperaturen 

blir lavere. |1| 

 

E(θ) = X1+X2·(20-θ) θ ≤ 20 °C 

E(θ) = X1 θ > 20 °C 

 

Verdiene for X1 og X2 vil variere med sementtype, v/b-tall og pozzolaninnhold, men typiske 

verdier for normal Portland sement med v/b=0,6 og ca 300 kg/m3 sement vil X1 være i 

område 33,5 kJ/mol og X2 rundt 1-1,5 kJ/mol∙°C. |1| 

 

Ekstreme temperaturer i herdefasen er ugunstig da det ved temperaturer under 0 °C vil bli fare 

for frost, vannet i betongen vil da fryse før ønsket hydrasjon er oppnådd og vil forringe 

betongens egenskaper, det samme gjelder for høye temperaturer der vannet vil fordampe før 

ønsket hydrasjon er oppnådd. Ved å iverksette egnede tiltak er det mulig å redusere/eliminere 

problemer med utstøpningstemperatur. |1| 

 

2.4 Effekter av temperaturutvikling i betong 

2.4.1 Egenskaper 

En betong som blir utsatt for høye herdetemperaturer kan få dårligere kvalitet enn om den 

hadde herdet med lavere temperatur. Dette er fordi herdetemperaturen påvirker materialets 

0,1

1

10

0 10 20 30 40 °C

H(θ)

H(θ)
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strukturformasjon og høye herdetemperaturer vil resultere i dårligere betongkvalitet og 

redusert styrke. |1| 

 

Dersom herdet betong blir utsatt for sulfat vil dette reagere med monosulfatet som igjen vil 

forme ettringitt. Ettringitt er stavformede krystaller som vil, ved dannelse, påføre spenninger i 

konstruksjonen som fører til riss og en endring i strukturformasjonen som svekker fastheten. 

|1| 

 

Høye herdetemperaturer vil resultere i en forsinket dannelse av ettringitt som fører til økt 

volum og risiko for oppsprekking. Dersom konstruksjonen er tilstrekkelig armert vil ettringitt 

dannelsen ikke føre til oppsprekking, men fastheten i betongen vil bli redusert. |8| 

 

2.4.2 Spenninger i fersk betong 

Når en betong herder og det blir en økt temperatur vil betongen utvide seg på lik linje som 

den vil trekke seg sammen når den blir kjøligere, dette gir en variasjon i betongens lengde, 

bredde og høyde, betongens volum. Betongens materialsammensetning gir en indre 

fastholding som ved volumendring vil resultere i spenninger i tverrsnittet. Dersom 

betongkonstruksjonen blir støpt på en eksisterende konstruksjon, vil dette føre til både store 

temperaturforskjeller over korte avstander og betongen vil bli fastholdt fra å utvide seg og 

krype, noe som resulterer i store spenninger. |1| 

 

I henhold til BS EN ISO 19903:2006 skal temperaturdifferansen ikke overstige 10 °C pr. 

100mm, overflatetemperaturen skal ikke falle under 0 °C og maksimalt tillatte temperatur i 

tverrsnittet er 70 °C. |16| 
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Fig 3: Temperaturgradient i et uisolert eksempeltverrsnitt. 

 

 
Fig 4: Temperaturgradient i et isolert eksempeltverrsnitt 

 

Det er mulig å påvirke temperaturgradientene ved bruke en forskalling med god 

isoleringsevne, figur 4, noe som vil gi lavere gradienter enn en uisolert forskalling, figur 3. 
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Når temperaturgradientene reduseres ved å bruke isolert forskalling vil derimot temperaturen 

øke gjennom hele tverrsnittet, dette er et resultat av redusert varmeoverføring til omgivelsene, 

se 2.3.4. 

 

2.4.3 Riss 

Det oppstår spenninger i herdefasen til en betong som et resultat av ettringittdannelse, 

volumendring i forbindelse med fastholding og temperaturgradienter. Dersom spenningene i 

et gitt tidsrom er større enn betongens strekkapasitet i det samme tidsrommet vil det oppstå 

riss. |1| 

 

Riss er sprekker i betongen og disse vil forringe konstruksjonens kvalitet, både når det gjelder 

estetikk og egenskaper. I figur 5 er riss i overflaten og riss som er gjennomgående, illustrert. 

 

 
Fig 5: Riss i overflaten og gjennomgående riss, begge som et resultat av temperaturutvikling. |9| 

 

Riss p.g.a. indre fastholding, se 2.4.2, oppstår som et resultat av store temperaturforskjeller er 

ofte i overflaten og vil forsvinne når betongen avkjøles. |1| 

 

Riss p.g.a. ytre fastholding, se 2.4.2, oppstår i avkjølingsfasen vil ofte være gjennomgående. 

Figur 6 viser spenningene som oppstår ved ytre fastholding i avkjølingsfasen og hvordan dette 

fører til sprekker mellom konstruksjonene og redusering i spenningene. |1| 
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Fig 6: Dannelse av sprekker mellom to konstruksjoner p.g.a. temperaturutvikling. |9| 
 

2.4.4 Mulige tiltak 

Tiltak for å redusere den uønskede effekten ved høye herdetemperaturer er å isolere 

forskallingen, redusere betongens utstøpningstemperatur og redusere betongens 

varmeutvikling. 

 

Ved å isolere forskallingen reduseres temperaturgradientene, men temperaturen i tverrsnittet 

vil øke. Det er derfor viktig å redusere temperaturen i betongen i tillegg til å redusere 

temperaturgradientene. 

 

Betongens temperatur kan reduseres ved å redusere utstøpningstemperaturen, ved å kjøle ned 

tilslaget og vannet kan utstøpningstemperaturen senkes til ca 10 °C. Det kan også brukes 

kjølerør i konstruksjonen som vil bidra til holde kjernetemperaturen nede. 

 

Varmeutviklingen kan reduseres ved å erstatte sement med pozzolan. 
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3. Laboratoriearbeid 
 

3.1 Forutsetninger 
Når betongene skal testes for temperaturutvikling i herdefasen er det viktig å få resultater som 

er mest mulig sammenlignbare. Siden det er betonger med forskjellige sement- og pozzolan 

innhold som skal sammenlignes, er det ønskelig å minimere innflytelse på varmeutviklingen 

fra andre komponenter. Blandevolumet, matriksmengden, mengden med sementlim og v/b 

holdes derfor konstant. 

 

Komponentene som holdes konstante er: 

 

v/b = 0,4  

Mengde sementlim = 301 [ l/m3 ] 

Matriksmengde = 325 [ l/m3 ] 

Blandevolum = 35 [ liter ] 

Synkmål = 180±20 [ mm ] 

 

Ved å sette v/b og volumfraksjon av sementlim til konstant er det kun andelene med sement 

og pozzolan som kan variere. Når det totale blandevolumet er likt i alle blandinger gir det en 

kontroll på det totale volumet av sementlim og tilslag mens matriksmengden gir et konstant 

forhold mellom sementlim og tilslag. 

 

3.2 Betongmatrikser 
Betongene med forskjellige kombinasjoner av pozzolaninnhold, som skal testes, er vist i 

tabell 8 med tilhørende navneforkortelse. Disse forkortelsene vil bli brukt i den videre teksten 

ved referering til den enkelte betongmatriksen. 
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Tabell 8: Forkortelser av de forskjellige betongmatriksene. 

Pozzolan Anlegg Industri Standard 
0 A-0 I-0 S-0 

15 % Flygeaske A-F15 I-F15 S-F15 
30 % Flygeaske A-F30 I-F30 S-F30 
50 % Flygeaske A-F50 I-F50 S-F50 
6 % Mikrosilika A-S6 I-S6 S-S6 

30 % Flygeaske + 6 % Mikrosilika A-F30S6 I-F30S6  
50 % Flygeaske  + 6 % Mikrosilika A-F50S6 I-F50S6  

 

Den enkelte betongresept følger i tabell 9 hvor det er tørrvekt av tilslaget som er oppført. 

Fuktinnholdet i tilslaget måles slik at massen og vanninnholdet kan redigeres deretter. 

Materialene i reseptene er oppgitt i [ kg/m3]. 

 

Tabell 9: Betongmatriksenes materialsammensetning. 

Blandinger Sement Mikrosilika Flygeaske Vann 
Dynamon 

SX-N 
Forsand 

0-5 
Forsand 

5-8 
Forsand 

8-16 
Forsand 

11-16 
  [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] 

I-0 417,4   167,0  905,4 47,7 307,9 571,8 
I-F15 354,3  53,1 163,0  905,4 47,7 307,9 571,8 
I-F30 307,9  92,4 160,1  905,4 47,7 307,9 571,8 
I-F50 262,2  131,1 157,3  905,4 47,7 307,9 571,8 
I-S6 378,0 22,7  169,3  905,4 47,7 307,9 571,8 

I-F30S6 286,0 17,2 85,8 162,4  905,4 47,7 307,9 571,8 
I-F50S6 246,0 14,8 123,0 159,4  905,4 47,7 307,9 571,8 

S-0 417,0   167,0  905,4 47,7 307,9 571,8 
S-F15 354,5  53,2 163,1  905,4 47,7 307,9 571,8 
S-F30 308,0  92,4 160,1  905,4 47,7 307,9 571,8 
S-F50 262,2  131,1 157,3  905,4 47,7 307,9 571,8 
A-0 418,6   167,4  905,4 47,7 307,9 571,8 

A-F15 355,3  53,3 163,4  905,4 47,7 307,9 571,8 
A-F30 308,6  92,4 160,5  905,4 47,7 307,9 571,8 
A-F50 262,6  131,3 157,6  905,4 47,7 307,9 571,8 
A-S6 378,9 22,7  169,7  905,4 47,7 307,9 571,8 

A-F30S6 286,5 17,2 85,9 162,7  905,4 47,7 307,9 571,8 
A-F50S6 246,4 14,8 123,2 159,7  905,4 47,7 307,9 571,8 

 

Som vist i tabell 9 er ikke mengde med Dynamon SX-N oppført. Dynamon SX-N skal 

tilsettes i prosentandel av sement og silika, ikke mer enn 2 %, til den ønskede flyten er 

oppnådd. Mengder med Dynamon SX-N med tilhørende synkmål er vist i tabell 10, se 5.1.1. 
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3.3 Gjennomføring 
Det skal blandes 18 forskjellige betongmatrikser, hver av disse skal støpes i terninger på 

10x10cm til prøving av fasthet etter 1, 2, 3, 4 og 28 dager. Terningene som skal trykktestes 

skal de første 24 t være pakket i plast før de blir avformet, videre herding foregår i vannbad 

som holder 20 °C. Betongen skal i tillegg støpes i herdekasser hvor herdetemperaturene 

måles. 
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4. ConTeSt Pro 
 

4.1 Om ConTeSt Pro 
ConTeSt Pro er en svensk programvare som er utviklet for å beregne temperaturutvikling, 

fasthet og risiko for riss i herdefasen til betongkonstruksjoner. |5| 

 

ConTeSt Pro baserer seg på elementmetoden og beregner temperaturutvikling v.h.a. Fourier´s 

ligning og spenninger i x-, y-planet til en gitt konstruksjon. For at dette skal fungere må 

dybden på konstruksjonen, z-aksen, være stor nok til at denne kan sees på som en enhet, altså 

er varmeflyten langs z-aksen neglisjerbar. Samtidig vil spenningene langs z-aksen, σz, skape 

riss i x-, y-planet. |5| 

 

Dette gir i temperaturberegningene: |5| 

 

𝑞𝑧 = −𝑘𝑧
𝜕𝑇
𝜕𝑧

≈ 0 

 

Indre varmeflyt i x-, y-planet blir da: |5| 

 

𝜌𝑐
𝜕𝑇
𝜕𝑡

=
𝜕
𝜕𝑥

(𝑘𝑥
𝜕𝑇
𝜕𝑥

) +
𝜕
𝜕𝑦

(𝑘𝑦
𝜕𝑇
𝜕𝑦

) + 𝑄𝐻 

 

kx = ky = k = Isotropisk varmekonduktivitet,[W/mK] 

ρ = Densitet, [kg/m3] 

c = Spesifikk varme i materialet pr masse, [J/kgK] 

QH = Generert varme i massen, [W/m3] 

 

I tillegg til den indre varmeflyten følger grenseverdier som varierer med de forskjellige 

varmeflytene tilhørende de forskjellige overflateforholdene, disse blir ikke dekket i denne 

oppgaven. |5| 
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4.2 Egenskapsfunksjoner varmeutvikling 
Målingene utført av betongen i herdekassen blir lagt inn i et regneark som beregner den 

adiabatiske og isotermiske varmeutviklingen samt betongens 

temperaturtransmisjonskoeffisient. I tillegg beregnes betongens danske egenskapsfunksjon og 

den svenske egenskapsfunksjonen tilpasses. Variablene i den svenske egenskapsfunksjonen 

brukes i ConTeSt Pro for å simulere betongens varmeutvikling. |1| 

 

Dansk egenskapsfunksjon: |1| 

 

𝑄 = 𝑄∞ × 𝑒(−𝜏𝑀)𝛼 

 

 

Svensk egenskapsfunksjon: |1| 

 

 

𝑄 = 𝑊𝑐 × 𝑒(−𝜆1×ln(1+𝑡𝑒𝑡1
))−𝜅1  

  

 

4.3 Beregningsforutsetninger 
Konstruksjonen som skal analyseres er en bunnslabb med påstøpt vegg. Bunnslabben og 

veggen er eksempler og hører ikke til noen reell konstruksjon. Temperaturutviklingen i 

herdefasen til bunnslabben, figur 7, og i veggen med ferdigstøpt bunnslabb, figur 8, skal 

beregnes for et utvalg av betongene. Det er tatt forutsetning av at omgivelsestemperaturene er 

konstante og forskallingen rives til samme tid etter utstøpning. Videre har bunnslabben og 

veggen konstante dimensjoner. Dette er forutsetninger som gjør det mulig å sammenligne 

temperaturutviklingen i konstruksjonene med forskjellige betonger. 

 

For å få korrekt temperaturutvikling brukes de svenske egenskapsfunksjonene Wc, λ1, t1 og ƙ1 

som er beregnet ut fra laboratoriearbeidet som materialdata sammen med betongens densitet.  
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Inndataene som holdes konstant er: 

 

Støpetidspunkt = 100 t 

Riving av forskalling = 172 t 

Lufttemperatur = 10 °C 

Temperatur i eksisterende elementer = 10 °C 

Forskalling = Treforskalling 22mm 

Vind = 2 m/s 

Utstøpningshastighet = 1 m/t 

Temperatur i ny betong = 20 °C 

Fyllmasse (Bl:1) = 9m x 2m 

Bunnslabb (Bl: 2) = 5m x 2m 

Vegg (Bl: 3) = 1,2m x 3m 

 

 

 
Fig 7: Fyllmasse Bl:1 og bunnslabb Bl:2. 
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Fig 8: Fyllmasse Bl:1, bunnslabb Bl:2 og vegg Bl:3. 

 

Materialene som skal analyseres i de respektive konstruksjonene er: 

 

Bunnslabb: 

• Anlegg 0 

• Anlegg F15 

 

Vegg støpt på bunnslabb med Anlegg 0: 

• Anlegg 0 

• Anlegg F15 

• Anlegg F50 

• Anlegg F50S6 
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5. Resultater 
 

5.1 Resultat Laboratoriearbeid 

5.1.1 Betongmatrikser 

I tabell 10 vises hvor mye plastiserende tilsetningsstoff, Dynamon SX-N, som ble brukt i 

betongene for å oppnå ønsket flyt. Videre ser vi den målte flyten, luftinnholdet og egenvekten 

i den ferske betongen. Egenvekten i herdet tilstand, sementinnhold og bindemiddel, sement og 

pozzolan, er også med. 

 

Tabell 10: Betongmatriksenes ferske og herdede egenskaper1. 

Blandinger Mengde SP Synk Luftinnhold 
Egenvekt 

fersk Sementinnhold 
Sement + 
Pozzolan 

Egenvekt 
herdet 

  [g] [mm] [%] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] [kg/m³] 
I-0 136 215 1,60 2393,2 417,4 417,4 2476,7 

I-F15 110 210 1,70 2347,7 354,3 407,4 2432,0 
I-F30 96 220 1,80 2341,2 307,9 400,3 2441,4 
I-F50 105 160 1,60 2344,9 262,2 393,3 2453,6 
I-S6 131 215 1,40 2360,3 378,0 400,7 2473,0 

I-F30S6 104 190 2,20 2348,3 286,0 389,0 2425,0 
I-F50S6 100 210 1,70 2338,2 246,0 383,8 2431,4 

S-0 96 160 1,30 2356,9 417,0 417,0 2449,1 
S-F15 112 170 2,40 2352,5 354,5 407,7 2448,0 
S-F30 106 180 1,90 2329,1 308,0 400,4 2441,0 
S-F50 86 180 1,50 2316,0 262,2 393,3 2416,1 
A-0 70 190 1,60 2359,0 418,6 418,6 2449,0 

A-F15 58 165 1,80 2328,0 355,3 408,6 2431,7 
A-F30 74 165 1,80 2335,5 308,6 401,0 2442,9 

A-F50-1 44 160 1,80 2306,1 262,6 393,9 2410,9 
A-F50-2 26 198 1,40 2279,2 262,6 393,9 2394,0 

A-S6 38 160 1,60 2331,0 378,9 401,6 2422,1 
A-F30S6 73 180 1,80 2313,7 286,5 389,6 2400,1 
A-F50S6 67 195 1,80 2295,9 246,4 384,4 2406,7 

 

 

 

 

                                                 
1 Industri 0, F-15, F-30 og S6 oppnådde en flyt som var større enn ønskelig. A-F50-1 hadde feil på 
temperaturmåleren. 
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5.1.2 Trykktesting 

Trykkfastheten som ble prøvd er listet i tabell 11 med tilhørende betongblandinger. Det er 

trykkfastheten ved 1, 2, 3, 4 og 28 dager som er listet sammen med snittet av tre prøver etter 

28 dager. 

 

Tabell 11: Betongenes trykkfasthet etter 1, 2, 3, 4 og 28 dager2. 

Trykkfasthet 

Blanding 1d 2d 3d 4d 28d 
Snitt 
28d 

  [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
I-0 47,50 69,62 79,80 81,38 97,45 100,33 98,70 98,83 

I-F15 27,54 51,36 59,28 64,11 82,94 84,11 81,91 82,99 
I-F30 24,73 46,58 54,03 57,94 78,22 79,59 77,10 78,30 
I-F50 7,98 34,12 47,02 53,01 82,42 81,27 80,00 81,23 
I-S6 12,69 49,95 64,58 69,35 100,75 101,00 102,50 101,42 

I-F30S6 9,70 38,90 46,55 52,92 85,61 84,86 87,18 85,88 
I-F50S6 9,49 27,55 36,99 35,42 73,16 73,95 72,23 73,11 

S-0 11,71 38,26 48,97 58,80 80,96 81,85 81,71 81,51 
S-F15 3,60 27,53 41,74 50,30 77,90 78,64 78,62 78,39 
S-F30 7,79 32,71 40,57 46,64 71,06 68,85 70,48 70,13 
S-F50 6,40 24,69 31,20 34,64 59,95 58,99 58,73 59,22 
A-0 17,67 43,08 53,91 60,13 86,39 85,64 88,60 86,88 

A-F15 13,94 36,27 44,62 49,94 79,70 79,08 79,49 79,42 
A-F30 11,76 33,10 41,01 43,89 71,36 73,91 74,42 73,23 

A-F50-1 13,17 25,79 32,36 35,13 58,22 60,01 61,09 59,77 
A-F50-2 10,40 25,02 28,37 30,34 53,76 51,92 50,79 52,16 

A-S6 20,32 35,07 41,64 46,73 73,21 74,25 74,63 74,03 
A-F30S6 15,17 29,83 35,20 39,44 67,28 66,82 67,52 67,21 
A-F50S6 12,41 22,97 29,00 33,15 59,83 58,23 57,64 58,57 

 

 

 

 

                                                 
2 Resultatene til I-F50S6 og S-F15 som er merket med rødt avviker fra forventet fasthet. A-F50-1 hadde feil på 
temperaturmåleren. A-S6, 28d er merket med rødt p.g.a. feil i herdebetingelser. 
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5.1.3 Temperaturmålinger 

5.1.3.1 Anlegg 
I figur 9-15 er temperaturmålingene, utført i herdekasse, for blandingene med anleggsement 

vist i grafer. 

 

 
Fig 9: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 10: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 11: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 12: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 13: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 

 
Fig 14: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 15: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

5.1.3.2 Industri 
I figur 16-22 er temperaturmålingene, utført i herdekasse, for blandingene med industrisement 

vist i grafer. 

 

 
Fig 16: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 17: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 18: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 19: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 20: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 21: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 22: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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5.1.3.3 Standard 
I figur 23-26 er temperaturmålingene, utført i herdekasse, for blandingene med 

standardsement vist i grafer. 

 

 
Fig 23: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 24: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 25: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 26: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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5.2 Resultat egenskaper 

5.2.1 Egenskapsfunksjoner varmeutvikling 

Den danske og svenske egenskapsfunksjonen, se 4.2, er beregnet ut fra temperaturmålingene 

og vises i tabell 12 og tabell 13. 

 

Tabell 12: Verdier tilhørende Dansk egenskapsfunksjon3. 

DANSK EGENSKAPSFUNKSJON 
Blanding Q  ͚ τ α 

  [kJ/kgcem]     
I-0 314,00 10,99 2,45 

I-F15 282,00 12,25 2,61 
I-F30 256,00 11,18 2,45 
I-F50 203,00 12,35 2,42 
I-S6 314,00 12,18 2,36 

I-F30S6 279,00 11,62 2,39 
I-F50S6 237,00 12,97 2,37 

S-0 239,00 13,65 2,74 
S-F15 240,00 15,11 2,93 
S-F30 211,00 16,61 3,16 
S-F50 229,00 15,24 2,75 
A-0 260,00 13,16 2,41 

A-F15 230,00 12,42 2,29 
A-F30 231,00 12,62 2,33 
A-F50 187,00 12,96 2,23 
A-S6 245,00 11,10 2,07 

A-F30S6 211,00 11,95 2,18 
A-F50S6 177,00 11,49 2,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Resultatene til S-F15, S-F50 og A-F30, merket med rødt, faller utenfor forventet varmeutvikling. 
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Tabell 13: Verdier tilhørende Svensk egenskapsfunksjon4. 

SVENSK EGENSKAPSFUNKSJON 
Blanding Wc λ₁ t₁ ƙ₁ 

  [kJ/kgcem]       
I-0 314,00 3,25 4,36 5,07 

I-F15 282,00 4,46 4,49 5,45 
I-F30 256,00 3,26 4,40 5,03 
I-F50 203,00 2,09 5,60 4,77 
I-S6 314,00 4,74 4,28 5,17 

I-F30S6 279,00 2,95 4,75 4,98 
I-F50S6 237,00 1,90 6,13 4,74 

S-0 239,00 5,89 4,74 5,77 
S-F15 240,00 6,47 5,31 6,20 
S-F30 211,00 7,98 5,66 6,56 
S-F50 229,00 6,58 5,20 5,91 
A-0 260,00 5,21 4,54 5,28 

A-F15 230,00 1,46 6,41 4,57 
A-F30 231,00 1,94 5,88 4,71 
A-F50 187,00 1,26 7,06 4,45 
A-S6 245,00 0,95 6,80 4,17 

A-F30S6 211,00 4,80 4,14 4,96 
A-F50S6 177,00 0,16 14,30 3,50 

 

5.3 Resultat ConTeSt Pro 

5.3.1 Bunnslabb 

5.3.1.1 Anlegg 
Figur 27-33 viser resultater fra bunnslabben støpt med anleggsement i ConTeSt Pro. Figur 27 

viser temperaturutviklingen i veggen over tid. 

 

                                                 
4 Resultatene til S-F15, S-F50 og A-F30, merket med rødt, faller utenfor forventet varmeutvikling. 
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Fig 27: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, bunnslabb A-0. 

 

Figur 28 og 29 viser temperaturutviklingen grafisk mens figur 30-33 viser temperaturene i et 

snitt ved 10, 20, 30 og 49 timer etter utstøping. 

 

 
Fig 28: Gjennomsnittelig temperaturkurve, bunnslabb A-0. 

 



Temperaturutvikling i betong 
 

 Masteroppgave 2011 39 
 

 
Fig 29: Maksimaltemperaturer, bunnslabb A-0. 

 

 
Fig 30: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-0. 
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Fig 31: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-0. 

 

 
Fig 32: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-0. 
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Fig 33: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-0. 

 

5.3.1.2 Anlegg F15 
Figur 34-40 viser resultater fra bunnslabben støpt med anleggsement og 15 % flygeaske i 

ConTeSt Pro. Figur 34 viser temperaturutviklingen i veggen over tid. 
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Fig 34: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, bunnslabb A-F15. 

 

Figur 35 og 36 viser temperaturutviklingen grafisk mens figur 37-40 viser temperaturene i et 

snitt ved 10, 20, 30 og 49 timer etter utstøping. 

 

 
Fig 35: Gjennomsnittelig temperaturkurve, bunnslabb A-F15. 
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Fig 36: Maksimaltemperaturer, bunnslabb A-F15. 

 

 
Fig 37: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-F15. 
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Fig 38: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-F15. 

 

 
Fig 39: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-F15. 
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Fig 40: Temperaturkart tverrsnitt, bunnslabb A-F15. 
 

5.3.2 Vegg 

5.3.2.1 Anlegg 

5.3.2.1.1 Temperaturutvikling 

Figur 41 viser temperaturutviklingen i veggen, over tid, støpt med anleggsement i ConTeSt 

Pro. Veggen er støpt på en bunnslabb med anleggsement. 
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Fig 41: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-0. 
 

Figur 42 og 43 viser temperaturutviklingen grafisk mens figur 44-47 viser temperaturene i et 

snitt ved 10, 20, 30 og 49 timer etter utstøping. 

 

 
Fig 42: Gjennomsnittelig temperaturkurve, vegg A-0. 
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Fig 43: Maksimaltemperaturer, vegg A-0. 

 

 
Fig 44: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-0. 
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Fig 45: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-0. 
 

 
Fig 46: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-0. 
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Fig 47: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-0. 

 

5.3.2.1.2 Spenninger 

Figur 48 illustrerer spenningene som oppstår i veggen og bunnslabben som et resultat av 

temperaturutviklingen. Veggen og bunnslabben er begge støpt med anleggsement. 

 

 
Fig 48: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-0. 
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5.3.2.2 Anlegg F15 

5.3.2.2.1 Temperaturutvikling 

Figur 49 viser temperaturutviklingen i veggen, over tid, støpt med anleggsement og 15 % 

flygeaske i ConTeSt Pro. Veggen er støpt på en bunnslabb med anleggsement. 

 

 
Fig 49: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-F15. 
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Figur 50 og 51 viser temperaturutviklingen grafisk mens figur 52-55 viser temperaturene i et 

snitt ved 10, 20, 30 og 49 timer etter utstøping. 

 

 
Fig 50: Gjennomsnittelig temperaturkurve, vegg A-F15. 
 

 
Fig 51: Maksimaltemperaturer, vegg A-F15. 



Temperaturutvikling i betong 
 

 Masteroppgave 2011 52 
 

 
Fig 52: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F15. 
 

 
Fig 53: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F15. 
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Fig 54: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F15. 
 

 
Fig 55: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F15. 

 

 

 



Temperaturutvikling i betong 
 

 Masteroppgave 2011 54 
 

5.3.2.2.2 Spenninger 

Figur 56 illustrerer spenningene som oppstår i veggen og bunnslabben som et resultat av 

temperaturutviklingen. Veggen er støpt med anleggsement og 15 % flygeaske mens 

bunnslabben er støpt med anleggsement. 

 

 
Fig 56: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-F15. 
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5.3.2.3 Anlegg F50 

5.3.2.3.1 Temperaturutvikling 

Figur 57 viser temperaturutviklingen i veggen, over tid, støpt med anleggsement og 50 % 

flygeaske i ConTeSt Pro. Veggen er støpt på en bunnslabb med anleggsement. 

 

 
Fig 57: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-F50. 
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Figur 58 og 59 viser temperaturutviklingen grafisk mens figur 60-63 viser temperaturene i et 

snitt ved 10, 20, 30 og 49 timer etter utstøping. 

 

 
Fig 58: Gjennomsnittelig temperaturkurve, vegg A-F50. 
 

 
Fig 59: Maksimaltemperaturer, vegg A-F50. 
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Fig 60: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50. 
 

 
Fig 61: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50. 
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Fig 62: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50. 
 

 
Fig 63: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50. 
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5.3.2.3.2 Spenninger 

Figur 64 illustrerer spenningene som oppstår i veggen og bunnslabben som et resultat av 

temperaturutviklingen. Veggen er støpt med anleggsement og 50 % flygeaske mens 

bunnslabben er støpt med anleggsement. 

 

 
Fig 64: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-F50. 
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5.3.2.4 Anlegg F50S6 

5.3.2.4.1 Temperaturutvikling 

Figur 65 viser temperaturutviklingen i veggen, over tid, støpt med anleggsement, 50 % 

flygeaske og 6 % Microsilica i ConTeSt Pro. Veggen er støpt på en bunnslabb med 

anleggsement. 

 

 
Fig 65: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-F50S6. 
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Figur 66 og 67 viser temperaturutviklingen grafisk mens figur 68-71 viser temperaturene i et 

snitt ved 10, 20, 30 og 49 timer etter utstøping. 

 

 
Fig 66: Gjennomsnittelig temperaturkurve, vegg A-F50S6. 
 

 
Fig 67: Maksimaltemperaturer, vegg A-F50S6. 
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Fig 68: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50S6. 
 

 
Fig 69: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50S6. 
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Fig 70: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50S6. 
 

 
Fig 71: Temperaturkart tverrsnitt, vegg A-F50S6. 



Temperaturutvikling i betong 
 

 Masteroppgave 2011 64 
 

5.3.2.4.2 Spenninger 

Figur 72 illustrerer spenningene som oppstår i veggen og bunnslabben som et resultat av 

temperaturutviklingen. Veggen er støpt med anleggsement, 15 % flygeaske og 6 % 

Microsilica mens bunnslabben er støpt med anleggsement. 

 

 
Fig 72: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-F50S6. 
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6. Observasjoner 
 

6.1 Generelle observasjoner 
Under blanding og støping var det merkbar forskjell på konsistensen til de forkjellige 

betongene, da blandingene med stort massevolum pozzolan var seigere i konsistensen og ga 

inntrykk av en større flyt enn reelt. 

 

Ved testing av trykkfasthet har enkelte terninger, kommentert i gjeldene tabeller, hatt en 

fasthet som ikke er korrekt når de sammenlignes med andre betongblandinger, noe som er 

resultatet av dårlig stamping i formene. A-F50 ble blandet to ganger da temperaturmåleren i 

den første blandingen ikke virket. 

 

Under temperaturmålingene i herdekasse er det ikke loggført omgivelsestemperaturer 

samtidig som temperaturene i laboratoriet har hatt ugunstige variasjoner, dette fører til 

problemer ved beregning av egenskapsfunksjonene. Omgivelsestemperatur er derfor satt til 

den temperaturen betongen stabiliserer seg på når herdeprosessen er over. Den totale 

varmeutviklingen, Q∞, blir derfor ikke korrekt og kan derfor ikke brukes til å sammenlignes 

med beregninger gjort i andre prosjekter, men er brukbar til sammenligning mellom 

betongene som er testet i denne oppgaven.  

 

Ved bestemmelse av temperaturtransmisjonskoeffisient, i regnearket for herdekasse, er denne 

satt konstant. Dette er gjort i beregningene av varmeutviklingen til betongene slik at 

sammenligning blir mulig. 
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7. Diskusjon 
 

7.1 Trykkfasthet 

 
Fig 73: Trykkfasthet etter 28 døgn. 

 

Når 28 døgns trykkfastheten til referansene, sement uten pozzolan, sammenlignes er det mulig 

å se at Industrisementen gir høyest fasthet mens Standard og Anlegg utvikler den laveste 

fastheten. Det er også tydelig at med økt mengde flygeaske minsker trykkfastheten etter 28 

dager, dette er å forvente da sementmengden i betongen er redusert.  

 

Det vises i figur 73 hvordan I-F50 avviker fra forventet fasthet og har høyere trykkfasthet enn 

I-F30. Når I-F30 og I-F50 sammenlignes viser det at I-F50 har lavere herdetemperatur, figur 

75, og mindre synk, tabell 10, enn I-F30, noe som normalt vil gi lavere trykkfasthet. I-F50 

avviker heller ikke med luftinnhold eller densitet, tabell 10. Det er derfor mulighet for 

variasjon i vanninnholdet i sanden, som ved lavere vanninnhold gir lavere v/c-tall, som 

påvirker trykkfastheten. 

 

Industri Standard Anlegg

Referanse 98,83 81,51 86,88

F15 82,99 78,39 79,42

F30 78,30 70,13 73,23

F50 81,23 59,22 52,16

S6 101,42 74,03

F30S6 85,88 67,21

F50S6 73,11 58,57
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Når Microsilica er tilsatt i tillegg til flygeaske gir dette en økt trykkfasthet, det kan forklares 

med at den har en bedre filleregenskap og en større andel SiO2, noe som vil produsere mer C-

S-H. Microsilica reagerer også mye raskere enn flygeaske og etter 28 dager vil nesten all 

Microsilicaen ha reagert. 

 

Etter 28 dager vil nesten all Microsilicaen ha reagert mens flygeasken vil fortsette å gi et 

bidrag til trykkfastheten utover dette.  Siden hydratiseringen av sementen fortsetter etter 28 

dager vil det være en konstant tilgang av kalsiumhydroksid til pozzolanreaksjon. Etter 90 

dager vil forskjellene i trykkfasthet være redusert og betongene med flyveaske vil ha en 

fasthet tilnærmet referanseblandingene. 

 

7.2 Temperaturutvikling 

 
Fig 74: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 75: Temperaturutvikling i herdekasse. 

 

 
Fig 76: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 77: Temperaturutvikling i herdekasse. 
 

 
Fig 78: Temperaturutvikling i herdekasse. 
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Fig 79: Temperaturdifferanser mellom utstøpningstemperatur og maksimalt oppnådd temperatur. 
 

I figur 74-78 er temperaturkurvene til et utvalg blandinger vist, men grunnet forskjellig 

omgivelsestemperatur er det vanskelig å sammenligne disse, derimot er det i figur 79 vist 

temperaturdifferansen mellom utstøpningstemperatur og maksimalt oppnådd temperatur. Av 

denne er det mulig å se hvordan den maksimale temperaturen blir lavere med økt mengde 

pozzolan. Det vises også at det ved å tilsette Microsilika i tillegg til flygeaske øker 

temperaturen, noe som kommer av en økt mengde SiO2 til hydratiseringen. 

Industri Standard Anlegg

Referanse 28,3 19,6 21,6

F15 25,0 16,3 17,8

F30 22,8 15,5 15,5

F50 13,0 13,6 13,5
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F30S6 19,8 16,5

F50S6 14,0 14,1
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7.3 Egenskapsfunksjoner 

 
Fig 80: Egenskapsfunksjonene til de forskjellige betongmatriksene. 
 

Den totale varmeutviklingen, Q∞, vist i figur 80 viser hvordan betongen ved økt mengde 

pozzolan og redusert innhold av sement reduseres. Dette er sammenfallende med teorien hvor 

sementen ved hydratisering tilfører mer varme til betongen enn pozzolanet gjør i sin reaksjon 

med kalsiumhydroksid.  

 

Verdiene for S-F15, S-F50 og A-F30 avviker fra forventet varmeutvikling, siden disse ikke 

avviker i figur 79 kan det være et mulig resultat av manglende temperaturmålinger av 

omgivelsene i herdekasseforsøket.  

 

Det er også mulig å se hvordan Microsilica, som tilfører større mengder SiO2 til betongen enn 

flygeaske alene, gir en økt varmeutvikling. 

Industri Standard Anlegg

Referanse 314,00 239,00 260,00

F15 282,00 240,00 230,00

F30 256,00 211,00 231,00

F50 203,00 229,00 187,00
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F30S6 279,00 211,00

F50S6 237,00 177,00
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7.4 ConTeSt Pro 

7.4.1 Bunnslabb 

 
Fig 81: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, bunnslabb A-0. 

 

 
Fig 82: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, bunnslabb A-F15. 
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Figur 81 og 82 viser fargekart av temperaturforandringene over tid i bunnslabben, henholdsvis 

A-0 og A-F15, det er ikke mulig å se forskjeller i temperaturutviklingen i disse bortsett fra 

maksimaltemperatur. Dette viser at hastigheten på hydratiseringen og avkjølingen er relativt 

lik i disse sementene. 

 

 
Fig 83: Maksimaltemperaturer, bunnslabb A-0. 
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Fig 84: Maksimaltemperaturer, bunnslabb A-F15. 

 

Det er vises tydelig i figur 81 og 82 hvor lang tid avkjølingen tar i forhold til den hurtige 

varmeutviklingen. Som vist i figur 83 og 84 er temperaturutviklingen lik med unntak av den 

maksimalt oppnådde temperaturen. Dette viser at ved å erstatte 15 % av sementinnholdet vil 

herdetemperaturen reduseres. 
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7.4.2 Vegg 

7.4.2.1 Temperaturutvikling 

 
Fig 85: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-0. 

 
Fig 86: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-F15. 
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Fig 87: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-F50. 

 
Fig 88: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-F50S6. 
 

I temperaturkartene til eksempelveggen, figur 85-88, er det på lik linje som for bunnslabben 

ikke mulig å se forskjell på temperaturutviklingen med unntak av oppnådd 



Temperaturutvikling i betong 
 

 Masteroppgave 2011 77 
 

maksimaltemperatur, noe vi også kan se i figur 89-92. Dette viser igjen at 

hydratiseringshastigheten forholder seg tilsynelatende uforandret. 

 

 
Fig 89: Maksimaltemperaturer, vegg A-0. 

 

 
Fig 90: Maksimaltemperaturer, vegg A-F15. 
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Fig 91: Maksimaltemperaturer, vegg A-F50. 

 

 
Fig 92: Maksimaltemperaturer, vegg A-F50S6. 
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I figur 89-92 er det mulig å se at det er den maksimale temperaturen som varierer. Det er også 

mulig å se at temperaturen i bunnslabben reduseres på lik linje med veggen, dette er fordi 

temperaturen i bunnslabben er et resultat av hydratiseringstemperaturen i veggen. Den 

maksimale temperaturen reduseres i takt med økt pozzolaninnhold og redusert sementinnhold.  

 

Det vises også, ved å sammenligne figur 90 hvor 15 % sement er erstattet med flygeaske og 

figur 92 hvor den er erstattet med 50 % flygeaske og 6 % Microsilica, at disse har liten 

forskjell i makstemperatur grunnet et økt innhold SiO2 i A-F50S6.  

 

7.4.2.2 Spenninger 
 

 
Fig 93: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-0. 
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Fig 94: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-F15. 
 

 
Fig 95: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-F50. 
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Fig 96: Fargekart som illustrerer spenningene i tverrsnittet over tid, vegg A-F50S6. 
 

Spenningene i blandingene varierer, figur 93-96, både i tid og plassering i tverrsnittene. I 

hydratiseringsfasen oppstår det negative spenninger i tverrsnittet, dette skyldes at materialet 

utvider seg når temperaturene stiger. Når tverrsnittet avkjøles vil betongen krympe og dette 

skaper positive spenninger, disse vil reduseres men noe vil forbli i tverrsnittet grunnet 

fastholding. 

 

Ved å sammenligne spenningene i A-0, A-F15, A-F50 og A-F50S6 vises det at de største 

spenningene finnes i tverrsnittet støpt med A-0 og de laveste i A-F50S6, dette er ekvivalent 

med variasjonene i oppnådde herdetemperaturer, figur 89-92. Dette viser at spenningene i 

tverrsnittet i herdefasen er avhengig av temperaturutviklingen og at det skyldes materialets 

utvidning og fastholding. Spenningene som oppstår av indre fastholding i materialet kan gi 

riss i overflaten, disse vil lukke seg når betongen blir kjølig. 

 

Det vises at overgangen mellom den eksisterende bunnslabben og den påstøpte veggen, figur 

93-96, er et problemområde da det i avkjølingsperioden, 100-200 timer etter støping, utvikles 

positive spenninger i veggen mens det er negative spenningene i bunnslabben i tillegg til 

fastholding mellom veggen og bunnslabben, noe som resulterer i store variasjoner i 

spenningene og fare for riss. Denne typen riss som oppstår av ytre fastholding kan bli 

gjennomgående. 
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7.5 Konstruksjoner 

 
Fig 97: Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, bunnslabb A-0. 

 

 
Fig 98:Fargekart som illustrerer temperaturutviklingen over tid, vegg A-0. 
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Ved å sammenligne figur 97 og 98, som begge er støpt med A-0, er det tydelig at avkjølingen 

foregår raskere i veggen, noe som er et resultat av redusert masse slik at varmetapet går 

hurtigere. Dette viser at massive konstruksjoner ikke bare oppnår en høyere temperatur, men 

på grunn av størrelsen er isoleringen bedre, noe som resulterer i høye kjernetemperaturer over 

lengre tid. 
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8. Konklusjon 
 
Når deler av sementen blir erstattet med flygeaske og/eller silikastøv i en betong vil 

trykkfastheten bli påvirket og trykkfastheten i herdefasen reduseres. 

 

Temperaturutviklingen vil bli påvirket når deler av sementen erstattes med pozzolan. Ved å 

erstatte en del av sementen med flygeaske vil den totale mengden sement i betongen reduseres 

og herdetemperaturene vil bli lavere. Resultatene viser at med økte mengder tilsatt flygeaske 

vil den maksimale herdetemperaturen reduseres.  

 

Spenningene som oppstår i en konstruksjon p.g.a. volumendring forårsaket av 

herdetemperaturer i betongen vil bli redusert når herdetemperaturene reduseres. Reduserte 

spenninger vil gi redusert fare for riss. 

 

Ved å erstatte deler av sementen i en betong med flygeaske og/eller silikastøv er det mulig å 

påvirke varmeutviklingen og redusere spenningene som kan gi riss. Konstruksjonens 

utforming vil også påvirke temperaturutviklingen. 
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